RODZAJE WĘGLA DO WYPALANIA BRONZCLAY I COPPRCLAY 
Aby zredukować utlenianie, przedmioty wykonane z BronzClay i CopprClay powinny być wypalane w piecu, szczelnie otoczone aktywnym węglem:
- węgiel na bazie skorupy kokosa zadaje wypalanemu przedmiotowi kolor terakoty
- węgiel na bazie węgla kamiennego, poddany utlenianiu kwasem, tworzy na wypalanym przedmiocie bardziej intensywne, wielobarwne odcienie patyny, jednak wypalanie w takich warunkach może dawać słabsze stopy, a w rezultacie mniej wytrzymałe wyroby. 

Uwaga! Wyroby z CopprClay mogą być wypalane wyłącznie w węglu na bazie kokosa. Wypalane w innym węglu nie spieką się odpowiednio mocno, przedmiot pozostanie kruchy, a powierzchnia spękana.
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